
NDT-tekniske standarder
Prøvingsstandarder i forbindelse med sveising

Produktstandarder
Generell NDT-terminologi

Kvalitetsnivå basert  NS-EN 1330-1  NS-EN 1330-2
på reell størrelse NS-EN ISO 5817 NS-EN ISO 10042 Andre   Generelle termer NDT prøvingsmet.

på ruregelmessighete Norsk-Engelsk     Norsk-Engelsk    Norsk/Engelsk    Norsk/Engelsk

Sammenheng mellom kvalitets-          ISO 17635
nivå og akseptkriterier for NS-EN 12062
indikasjoner Engelsk

Teknikk     Radiografi   Virvelstrøm Magnetpulver     Penetrant       Ultralyd    Lekkasje-    Akustisk   Visuell insp Godkjenn. av
        RT        ET         MT        PT        UT   prøving, LT  emisjon, AE           VT    NDT-pers.

  ISO 17636*     ISO 17643*    ISO 17638*    ISO 3452-1*    ISO 17640*     NS-EN 1779    ISO 12714     ISO 17637*   ISO 9712:2005
Metoder   NS-EN 1435     NS-EN 1711    NS-EN 1290    NS-EN 571-1    NS-EN 1714      NS-EN 970  NS-EN 473:2008

 Norsk/Engelsk Norsk/Engelsk  Norsk/Engelsk  Norsk/Engelsk  Norsk/Engelsk  Norsk/ Engelsk       Engelsk   Norsk/Engelsk        Engelsk

Aksept- ISO 10675-1     ISO 23278*   ISO 23277* ISO/DIS 11666*  NS-EN ISO 5817*
kriterier NS-EN 12517-1     NS-EN 1291   NS-EN 1289    NS-EN 1712 NS-EN ISO 10042

      Engelsk  Norsk/Engelsk  Norsk/Engelsk  Norsk/ Engelsk   Norsk/Engelsk

Spesielt NS-EN ISO 3059    ISO 23279*  NS-EN 13018
for Viewing conditions   NS-EN 1713  Generelle prins.
metoden     Norsk/Engelsk  Norsk/Engelsk  Norsk/Engelsk

Termino- NS-EN 1330-3 NS-EN ISO 12718   NS-EN 1330-7 NS-EN ISO 12706   NS-EN 1330-4  NS-EN 1330-8  NS-EN 1330-9   NS-EN 1330-10
logi for    Terminologi    Terminologi    Terminologi    Terminologi    Terminologi    Terminologi    Terminologi    Terminologi
metoden Norsk/Engelsk       Engelsk       Engelsk  Norsk/Engelsk       Engelsk       Engelsk       Engelsk       Engelsk

* Kun engelsk versjon
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